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A  Competenze di base

Unità 5  Impronte

Materiali da impronta

Materiali da iMpronta
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guttaperca gesso cere

rigidielastici

come come

possono essere

possono 
essere

reversibili

irreversibili
(alginati)
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polieteri
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suddivisi in


