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Scienze e Tecnologie delle costruzioni
Sezione C  Materiali per l’edilizia

Soluzioni agli esercizi di autovalutazione

Unità C2 - Materiali naturali 1

2  Vero o falso?

 1 Le rocce endogene si sono formate sulla superfi cie terrestre.  ........................................................................................ V F

 2 I quarziti e i calcari sono rocce semplici.  ....................................................................................................................... V F

 3 Le rocce effusive si sono raffreddate molto lentamente.  ............................................................................................... V F

 4 Le rocce intrusive sono costituite principalmente da silice.  ............................................................................................ V F

 5 Le rocce effusive hanno struttura amorfa o vetrosa.  ..................................................................................................... V F

 6 Le rocce sedimentarie sono di origine interna o endogena. ........................................................................................... V F

 7 Le arenarie, i travertini, i calcari e l’argilla sono rocce sedimentarie.  .............................................................................. V F

 8 Dalle rocce si ottengono gli aggregati per le malte e il calcestruzzo.  .............................................................................. V F

 9 Le rocce hanno grande resistenza a fl essione.  .............................................................................................................. V F

 10 Le rocce clastiche coerenti e incoerenti sono sedimentarie.  ........................................................................................... V F

 11 Le argille sono miscugli di sedimenti clastici estremamente fi ni.  .................................................................................... V F

 12 La caratteristica principale dell’argilla è l’elasticità.  ....................................................................................................... V F

 13 Le argille bentonitiche assorbono due volte il loro peso in acqua.  ................................................................................. V F

 14 La porosità delle rocce determina il peso specifi co.  ....................................................................................................... V F

 15 Una roccia molto geliva si usa per soglie, ornamenti e pavimenti esterni.  ...................................................................... V F

 16 Il legno è un materiale isotropo e omogeneo.  .............................................................................................................. V F

 17 Il legno si impiega per strutture portanti orizzontali e di copertura.  ............................................................................... V F

 18 Il legno ha un accrescimento annuale ad anelli diversi.  ................................................................................................. V F

 19 L’alburno è la parte più scura e il durame è la parte più chiara del tronco.  ..................................................................... V F

 20 Gli essiccatoi servono per la stagionatura rapida e artifi ciale del legno.  ......................................................................... V F

 21 Tutte le proprietà meccaniche del legno variano con la direzione.  ................................................................................. V F

 22 I legni delle conifere (gimnosperme) sono legni duri.  .................................................................................................... V F

 23 I legnami possono essere da costruzione, da lavoro e per l’industria.  ............................................................................ V F

 24 Il compensato e il truciolare sono prodotti derivati dal legno. ........................................................................................ V F

 25 Dal legno si estraggono le materie plastiche.  ................................................................................................................ V F

 26 Il legno artifi ciale MDF è costituito da trucioli.  .............................................................................................................. V F

 27 Il legno lamellare consente elementi strutturali di qualsiasi dimensione e forma.  ........................................................... V F

 28 Dal legno si estraggono le materie plastiche.  ................................................................................................................ V F


